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Abstrak
 

Fly ash (abu terbang) batubara biasanya masih mengandung komponen-komponen/senyawa diantaranya

terdiri dari SiO2, Al2O3, FE2O3, CAO dan sebagian kecilnya adalah unsur-unsur seperti Na2O, MgO dan

K2O serta pengotor lainnya. Unsur-unsur utama tersebut merupakan bahan pozzolan, yaitu bahan yang

mengandung senyawa silica alumina, dimana bahan pozzolan itu sendiri tidak mempunya sifat mengikat

seperti semen, karena mempunyai bentuknya yang halus dan masih mengandung kadar air.
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