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Abstrak
 

Sampah kemasan plastik rumah tangga perkotaan belum terkelola dengan baik dan masih banyak sampah

yang tidak terdaur ulang secara mekanikal. hal ini mengakibatkan timbulan sampah kemasan plastik rumah

tangga semakin besar jumlahnya. Penyebab utama sampah tidak terdaur ulang diindikasikan kualitas dari

sampah plastik yang menurun yang bisa disebabkan karena degradasi dan kotaminasi. degradasi dan

kontaminasi ini bisa terjadi karena isi dari kemasan plastik itu sendiri serta faktor pengaruh lingkungan.

Untuk itu pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan sangat diperlukan agar semakin

bertambah sampah plastik yang bisa terdaur ulang secara mekanikal. salah satu metode yang digunakan

untuk mengetahui kualitas material plastik hasil daur ulang adalah dengan melakukan penelusuran tiap-tiap

proses yang dilalui oleh material plastik tersebut secara mekanik. Metode ini disebut dengan pengembangan

rantai kualitas material pada daur ulang mekanikal sampah kemasan plastik. Pada penelitian ini dikhususkan

pada sampah kemasan plastik rumah tangga perkotaan, dengan mengambil beberapa sampel dari beberapa

kota di Indonesia yang kemudian diproyeksikan menjadi rata-rata konsumsi sampah kemasan plastik rumah

tangga perkotaan. Sehingga dengan dilakukannya pemetaan rantai kualitas, pihak-pihak yang terlibat dalam

proses daur ulang plastik dapat mengetahui proses-proses apa saja yang menjadi penyebab terjadinya

penurunan kualitas pada material plastik tersebut.

......Urban households plastic packaging waste doesn't recycled at well and there are many plastic waste

doesn't recycled at all in the mechanical recycling. Its can be affected the urban household landfill

increasingly large numbers. The main causes of waste not recycled indicated that the quality of plastic waste

which could be due to decreased degradation and kotaminasi. degradation and contamination can occur

because the contents of the plastic packaging itself as well as the influence of environmental factors. For that

good waste management and does not pollute the environment is necessary for growing plastic waste that

can be recycled mechanically. one of the methods used to determine the quality of the recycled plastic

materials is to conduct a search of each process through which the plastic material mechanically. This

method is called with the development of chain of quality material on the mechanical recycling of plastic

packaging waste. This research is devoted to the plastic packaging waste urban households, by taking

several samples from several cities in Indonesia, which is projected to average consumption of plastic

packaging waste urban households. So the quality of the chain mapping exercises, the parties involved in the

process of plastic recycling processes can determine what the cause of the decline in the quality of the

plastic material.
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