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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

 

3.1 Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

3.2 Hipotesis 

1. Terdapat kebocoran mikro pada tumpatan amalgam dengan basis semen 

seng fosfat, tumpatan bonded amalgam dengan resin semen dan GIC. 

2. Terdapat perbedaan kebocoran mikro antara kelompok tumpatan 

amalgam dengan basis semen seng fosfat, tumpatan bonded amalgam 

dengan resin semen dan GIC. 

 

Bonded amalgam dengan resin 

semen dan GIC 
Kedalaman kebocoran 

mikro (Penetrasi pewarna) 

Variabel kontrol :  

Tumpatan amalgam dengan semen seng fosfat 

Variabel bebas : GIC dan resin semen  

Perendaman dalam larutan pewarna methylene blue 1% 
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